
迁西职教中心 学年第一学期期末考试

《金属材料与热处理》试卷（C）卷

（适用班级： ）

题号 一 二 三 四 五

得分

阅卷人

一、填空（每空 1 分，共 40 分）

1、从金属学观点来说，凡在__________温度以下进行的加工称为__________；在__________

温度以上进行的加工称为__________。

2、合金是一种____________与____________或____________通过熔炼或其他方法结合而成的具

有____________的物质。

3、45钢按用途分类属于____________钢，按质量分类属于____________钢，按含碳量分类属

于____________钢。

4、根据工艺的不同，钢的热处理方法可分为____________、____________、____________、

____________及____________五种。

5、工厂里常用的淬火方法有____________、____________、____________和____________等。

二、判断题（正确打√，错误打×）（每题 1分，共 10分）

（ ）1、弹性变形能随载荷的去除而消失。

（ ）2、金属的实际结晶温度均低于理论结晶温度。

（ ）3、一般来说，晶体内滑移面和滑移方向越多，则金属的塑性越好。

（ ）4、在高温状态下进行的变形加工称为热加工。

（ ）5、金属化合物一般具有复杂的晶体结构。

（ ）6、碳素工具钢都是优质或高级优质钢。

（ ）7、低碳钢的强度、硬度低，但具有良好的塑性，韧性及焊接性能。

（ ）8、淬透性好的钢，淬火后硬度一定很高。

（ ）9、完全退火不适用于高碳钢。

（ ）10、钢渗氮后无需淬火即有很硬度及耐磨性。

三、选择（把正确答案填入括号内。）（每题 1 分，共 10 分）

1、进行疲劳试验时，试样承受的载荷为（ ）。

Ａ、静载荷 Ｂ、冲击载荷 Ｃ、交变载荷

2、α-Fe 是具有（ ）晶格的铁。

Ａ、体心立方 Ｂ、面心立方 Ｃ、密排六方

3、在下列牌号中属于优质碳素结构钢的有( )

A、T8A B、08F C、Q235-A·F

4、选择制造下列零件的材料：冷冲压件( ) ，齿轮( )，小弹簧( )。

A、08F B、45 C、65Mn

5、铁碳合金共晶转变的温度是( ) 0C。

A、727 B、1148 C、1227

6、用 15钢制造的齿轮，要求齿轮表面硬度高而心部具有良好的韧性，应采用（ ）热处理。

若改用 45钢制造这一齿轮，则采用（ ）热处理。

A、淬火＋低温回火 B、表面淬火＋低温回火 C、渗碳＋淬火＋低温回火

7、钢在一定条件下淬火后，获得淬硬层深度的能力称为（ ）。

A、淬硬性 B、淬透性 C、耐磨性

8合金渗碳钢渗碳后必须进行（ ）能使用。

A 淬火+低温回火 B 淬火+中温回火 C 淬火+高温回火

四、名词解释

1、热硬性

2、球墨铸铁

3、钢的回火稳定性

4、合金钢
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学号

姓名


